
 
 
 
 
 
 
 極低温まで軌道自由度が凍結しない銅酸化物を実現 

-『量子スピン軌道液体』状態の実現に道を拓く- 

 

 

名古屋大学大学院工学研究科 (研究科長・新美智秀) の片山 尚幸 (かたやま 

なおゆき) 助教、澤 博 (さわ ひろし) 教授らの研究グループは、東京大学物性

研究所、大阪大学、華中科技大学、東北大学、ジョンズ・ホプキンス大学、岩手

大学との共同研究により、ヤーン・テラー歪 注 1) を起こさない銅酸化物を実現し

ました。 

電子の持つ多自由度(スピン・軌道・電荷) のうち、スピン自由度が最低温まで

凍結しない『量子スピン液体』注 2) 

㤀の大型結晶の育成法

を確立し、大型放射光施設SPring-8 注 4)での X 線回折実験や電子スピン共鳴(ESR)

など、種々の実験手法を多角的に併用した研究によって、軌道自由度凍結のサイ

ンであるヤーン・テラー歪が極低温まで生じないことを明らかにしました。 

この研究成果は、本研究成果は、2015 年 7 月 13 日 (米国東部時間午後 3 時)に、米国科学アカデ

ミー紀要 (Proceedings of the National Academy of Sciences) のオンライン版

に、公開されました。 
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