
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

名古屋大学未来材料・システム研究所の長田 圭一（当時大学院生）、宇治原 徹教

授、理化学研究所革新知能統合研究センターの沓掛 健太朗研究員およびグローバル

ウェーハズ・ジャパン株式会社の共同研究グループは、逐次最適化のための機械学

習手法であるベイズ最適化を、化学気相成長法（CVD 法）によるエピタキシャル Si

膜の成長プロセス条件の最適化へ応用することにより、成膜品質を維持しながら、

成長速度を約 2 倍に高めることに成功しました。 

 

材料分野の製造現場では、製造プロセスの条件検討が欠かせませんが、目的とす

る材料特性値そのものに加えて、限られた実験回数や特性評価に要する時間・コス

ト、装置エラーが発生する条件など、考慮すべき要素が多くあります。本研究で開

発した最適化手法は、ベイズ最適化をベースに、考慮すべき要素に基づいた複数の

制約を、状況に応じて適応的に用いる方法です。さらに、ベイズ最適化による大域

的な最適化と、プロセスエンジニアの専門的な知識・経験を生かした局所的な最適

化を組み合わせることで、3 か月の非常に短い開発期間の中でも 12 個という多数の

プロセス条件パラメータの最良な組み合わせを見い出すことに成功しました。この

最適化手法は、本研究対象の CVD 法に限らず、様々な材料プロセスに応用可能で、

製造プロセス開発の有効化・効率化に貢献する方法です。 

 

この研究成果は、2020 年 8 月 13 日付科学雑誌 Materials Today Communications

オンライン版に掲載されました。（2020 年 9 月 10 日 2020 年 第 81 回応用物理学会

秋季学術講演会にて発表） 

専門知識と機械学習を融合した最適化手法 

～ 最適な成膜条件により生産効率を約 2 倍に ～ 



 

 

【ポイント】 

・Si エピタキシャル成長のプロセス条件の最適化にベイズ最適化を応用することで、3



 

欠陥密度など、考慮すべき品質パラメータが多く存在します（図 1）。これらのプロセ

ス条件パラメータと品質パラメータは複雑に関係しているため、すべてのパラメータ

を考慮した大域的な条件探索は難しく、従来は既存条件の近傍に限定した探索やパラ

メータ数を絞った探索を行うことが一般的でした。本研究では、ベイズ最適化を応用

することで、3 か月という非常に短い開発期間の中でも 12 個という多数のプロセス条

件パラメータを同時に考慮した大域的な探索を行い、従来の条件とは大きく異なるプ

ロセス条件パラメータ値の組み合わせで、5 つの品質パラメータの値を基準値以下に維

持したまま、成長速度を従来の約 2 倍にすることに成功しました。 

 

 
図 1 本研究で対象とした化学気相成長法の概略。成長速度を最大かつその他の 5 つの

評価項目を基準値以下にするプロセス条件パラメータ値の組み合わせを見つけること

が、本研究の最適化の目的。 

 

３．異なる制約を適応的に用いたベイズ最適化 

本研究では、5 つの品質パラメータ値が基準値以下かつ成長速度が最大となるプロセ

ス条件パラメータの組み合わせを得ることを目的として、5 つの品質項目に対する制約

の下で成長速度を目的関数としたベイズ最適化を行いました。一般的に材料評価は、

材料作製後に、複数の評価パラメータに対して順番に測定が行われますが、これには

多大なコスト(時間、費用、人手など)が必要です。本研究では、Si エピタキシャル膜

を作製した後に、Si エピタキシャル膜の各品質パラメータを順番に測定しましたが、

成長速度も含めて評価項目が 6 個あるため、すべてを評価するには長い時間を要しま

す。また、初期実験の段階で、品質パラメータ間で、満たすべき品質基準に対して達

成容易度の差があることもわかりました。そこで、評価のための時間コストが低く、

かつ基準達成が難しい品質パラメータを一つ選択し、この品質パラメータだけを制約

とした単制約ベイズ最適化と、すべての品質パラメータを制約に用いた多制約ベイズ

最適化を状況に合わせて選択することで、最適化の効率を向上させました。さらに、

ベイズ最適化によって得られた大域的な最適条件候補をもとに、プロセスエンジニア

の専門的知見をもとにした局所的な探索を併せて行うことで、最適化の効果を高めま

した（図 2）。 

さらにベイズ最適化では、これまでにプロセス条件として検討したことのない条件

を多く試しましたが、一部の条件では装置エラーが発生しました。装置エラーが発生

した場合、その実験データは最適化に用いることができません。そこで本研究では、



 

装置エラーに付随して変動する評価パラメータ値を機械学習によって予測し、この予

測値に関する制約式によって装置エラーが発生する条件を除外するアルゴリズムを構

築することで、装置エラーを発生させることなく、得られた実験結果をすべて有効に

使用できるベイズ最適化を実現しました。 
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図 2 本研究では、機械学習（ベイズ最適化）による大域的な最適化と、プロセスエン

ジニアの知見をもとにした局所的な最適化を組み合わせることで、最適化の効率を最

大限に高めた。 
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図 3 成長速度（縦軸）とウェーハ面内の膜厚均一性（横軸）の関係。成長速度は従来

値を 1 として規格化し、値が大きいほど望ましい。ウェーハ面内の膜厚均一性は基準

を 1 として規格化し、値が 1 以下となることが要件。したがって、図中では左上ほど

良い条件を表す。青丸は初期サンプリングデータ、緑丸はプロセスエンジニアによる

最適化条件、赤色のひし形はベイズ最適化による結果を表し、ベイズ最適化の色は実

験回数を表す。ベイズ最適化が進行する（実験回数が増える）にしたがって、実験結

果の点が左上に移動しており、より良い結果が得られていったことがわかる。 
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【成果の意義】 

 材料分野の製造現場におけるプロセス条件の最適化は、数が多く複雑な関係を持つ

パラメータの中で行われる難しい課題です。また、実験・評価にかかるコストなど現

実的な問題も多くあります。今回研究対象とした Si エピタキシャル成長の成膜条件の

最適化（成長速度の最大化）では、限られた時間の中で、5つの品質パラメータ値を基

準以下にすること、5つの品質パラメータの評価に要する時間コストと目標達成度を考

慮すること、未知の装置エラーの発生条件を考慮することが必須でした。本研究では、

機械学習手法の一つであるベイズ最適化を応用し、これらの考慮すべき要素に基づい

て、複数の制約を適応的に用いました。さらに、限られた時間の中で最適化の効果を

高めるために、上記手法に加えて、プロセスエンジニアの専門的知見による局所的な

最適化を行いました。これらの方法でプロセス最適化を進めることで、非常に短い実

験期間の中でもプロセス条件パラメータの最良な組み合わせを見い出し、目的を達成

する良好なプロセス条件を得ることに成功しました。 

近年、材料分野では、手動で調整することが困難な数のパラメータに対して、機械

学習を用いた最適化が有効であることが報告されています。その多くは、シミュレー

ションデータを用いた機械学習による物質探索によって、特定の材料堐



 

【論文情報】 

雑誌名：Materials Today Communications 

論文タイトル：Adaptive Bayesian optimization for epitaxial growth of Si thin 

films under various constraints 

著者：Keiichi Osada1*, Kentaro Kutsukake2*, Jun Yamamoto3, Shigeo Yamashita3, 

Takashi Kodera3, Yuta Nagai3, Tomoyuki Horikawa3, Kota Matsui2, Ichiro 

Takeuchi2,4 Toru Ujihara1（1 名古屋大学未来材料・システム研究所、2 理化学研究

所革新知能統合研究センター、3グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社、4名古屋

工業大学大学院工学研究科、＊責任著者） 

ＤＯＩ：10.1016/j.mtcomm.2020.101538                          

>Ì


