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図 1 メサストライプ端で観察される結晶欠陥とその制御。 

 

  

図 2 作製した深紫外レーザーの電流－電圧特性および電流－発光特性と発光スペク

トル注 6)。閾値電流は 125 mA(電流密度 4.2 kA/cm2)。閾値電圧は 8.7 V。閾値電流以上

での電流駆動によって 274 nm にシャープな発振スペクトルが確認された。 

 

 






